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Avant-propos européen 

Le présent document (EN ISO 13919-2:2021) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 44 
« Soudage et techniques connexes » en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 121 « Soudage » 
dont le secrétariat est tenu par DIN. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2021 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2021. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de 
l’identification de tels ou tels brevets. 

Ce document remplace l’EN ISO 13919-2:2001. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

Notice d’entérinement 

Le texte de l’ISO 13919-2:2021 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 13919-2:2021  sans aucune 
modification. 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www​
.iso​.org/​directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www​.iso​.org/​brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www​.iso​.org/​avant​-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, 
sous-comité SC 10, Gestion de la qualité dans le domaine du soudage, en collaboration avec le Comité 
Technique du Comité européen de Normalisation (CEN) CEN/TC 121, Soudage et techniques connexes, 
conformément à l'Accord sur la coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO  13919-2:2001) qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

—	 la mise à jour de l’Article 2;

—	 l’adjonction de la référence de la norme ISO 6520-1, pour rendre le document cohérent à la norme 
ISO 5817.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 13919 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www​.iso​.org/​members​.html.

Les interprétations officielles des documents de l’ISO/TC  44, lorsqu'elles existent sont disponibles 
depuis la page: https://​committee​.iso​.org/​sites/​tc44/​home/​interpretation​.html.
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Introduction

Il convient d’utiliser le présent document comme référence dans l’élaboration des codes et/ou d’autres 
normes d’application. Elle contient une liste de défauts rencontrés dans le soudage par faisceau 
d'électrons et par faisceau laser, sur la base des désignations données dans l’ISO 6520-1.

Certains défauts isolés selon l’ISO 6520-1 ont été utilisés directement et d'autres ont été regroupés. Le 
système numérique de référence de base de l’ISO 6520-1 a été utilisé.

Le présent document a pour objet de définir les dimensions des défauts types qui peuvent être 
rencontrés en fabrication normale. Elle peut être utilisée dans un système de qualité pour la réalisation 
d’assemblages soudés. Elle offre trois niveaux de valeurs dimensionnelles, parmi lesquels peut 
s’effectuer le choix pour une application donnée. Il convient que le niveau de qualité adapté à chaque 
cas soit défini dans la norme d’application ou par le concepteur responsable en liaison avec le fabricant, 
l’utilisateur et/ou autres parties concernées. Normalement, le niveau de qualité doit être spécifié avant 
le démarrage de la fabrication, de préférence au moment de l’appel d’offres ou de la commande. Des 
détails supplémentaires peuvent être spécifiés dans des cas particuliers.

Les niveaux de qualité donnés dans le présent document fournissent des données de référence de base et 
ne sont pas spécialement reliés à une application particulière. Ils se rapportent aux types d’assemblages 
soudés rencontrés dans la fabrication et non au produit ou au composant fini lui-même. Il est donc 
possible que plusieurs niveaux de qualité soient appliqués aux divers assemblages soudés individuels 
exécutés dans un même produit ou composant.

Il y aurait lieu normalement de s’attendre à ce que, pour un assemblage soudé particulier, les limites 
dimensionnelles des défauts puissent être entièrement couvertes en spécifiant un niveau de qualité. 
Dans certains cas pourtant, il peut s’avérer nécessaire de spécifier des niveaux de qualité différents 
pour des défauts différents d’un même assemblage soudé.

Le choix du niveau de qualité pour une application donnée doit normalement tenir compte des 
considérations de conception, du traitement ultérieur (par exemple rechargement), du mode de 
sollicitation (par exemple statique, dynamique), des conditions de service (par exemple température, 
environnement) et des conséquences d’une défaillance. Les facteurs économiques ont également leur 
importance et il convient de prendre en compte non seulement les coûts du soudage, mais aussi ceux 
des contrôles, des essais et des réparations.

Bien que le présent document couvre les types de défauts relatifs aux procédés de soudage par 
faisceau d'électrons et par faisceau laser donnés dans le domaine d'application, seuls sont à prendre en 
considération ceux qui se rapportent au procédé et à l’application considérés.

Les défauts sont définis en termes de dimensions réelles, et leur détection puis leur évaluation peut 
nécessiter le recours à une ou à plusieurs méthodes d’essais non destructifs (END). La détection et le 
dimensionnement des défauts dépendent des méthodes de contrôle et du degré de contrôle spécifiés 
dans la norme d’application ou le contrat.

Le présent document ne traite pas des méthodes utilisées pour la détection des défauts.

Les valeurs données pour les défauts sont destinées aux soudures obtenues dans les conditions 
courantes de soudage. Les exigences plus contraignantes comme indiquées dans le niveau de qualité B 
peuvent inclure des procédés de fabrication complémentaires, par exemple le meulage, le dressage.
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